Guteschutz Ziegel e.V.

- Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle -
Weidehofstrafle 15, D-08451 Crimmitschau

Reg.-Nr. 058-03-W1135+1139/15-2014

Hiermit wird bestéatigt, dass das

Bauprodukt: Dach- u, Formziegel
Hohlfalzziegel Bornholm S

des Herstellerwerkes: Rében Polska Sp. z 0.0. i Wspdlnicy Sp.
Dachziegelwerk Sroda Slaska
ul. Rakoszycka 2
PL-55-300 Sroda Slaska

nach den Ergebnissen der Qualitatskontrolle und der vom Fremdiiberwacher

Guateschutz Ziegel e.V.
Weidehofstralle 15, D-08451 Crimmitschau

veranlassten Produktprifung den Bestimmungen der technischen Regel der

DIN EN 1304; 2008-07

mit der Anforderungsstufe 1 fiir die Wasserundurchlissigkeit nach
DIN EN 538-1; 2005-12, Verfahren 2 und dem

Verfahren E, Leistungsstufe 3 (150 Zykien), der
Frostwiderstandsfihigkeit nach DIN EN 539-2;: 2006-10

entspricht und dass die werkseigene Produktionskontrolle entsprechend der DIN EN 1304
durchgefiihrt wird.

Der Hersteiler ist somit berechtigt, das Bauprodukt mit dem Produktqualitdtszeichen zu
kennzeichnen.

Crimmitschau, 21.08.2015
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SAUSTOFFPRUFSTELLE Wismer GmbH ¢ LUBSCHE STRASSE 163 & 23985 WiBMAR  #

Kurz-Prifbericht-Nr.: K 1135/15 vom 21.08.2015
Prifstelle: Baustoffprifstelle Wismar GmbH
Probenehmer: Herr Frank Pohle, Giteschutz Ziegel e V.
Hersteller: ~ Rdben Polska Sp. z 0.0. , i Wspdinicy Sp.k.
Inhalt des Auftrages: Prifung von Dachziegeln nach DIN EN 1304
Bezeichnung der Proben: Hohlifalzziegel
Woerksbezeichnung: "Bornholm S"  tobago glasiert
Entnahmeort, -datum:  Sroda Slaska  27.05.2015
Prisfer- | Anforderungen erfillt
’ Priifnorm und Eigenschaft Einheit | gebnisse - nachDIN  ja/nein
EN 1304

1. DIN EN 1024 - Geometrische Eigenschaften
1.1 GleichmaRigkeit der Form

- Mittelwert der Ebertheit o 0,3 <15 ja
12 Geradhmgkelt :

- Mittelwert der Geradlinigkeit in Langstichfung o 0,4 : <15 ja

- Mittelwert der Geradlinigkeit in Querrichtung AR A ; keine

1.3 Abmessungstoleranzen - Einzelabmessungen
oder DeckmaBe

- Abweichung des Mittelwertes der Lange von der Herstellerangabe | % 0,2 <20 ja
- Abweichung des Mittelwertes der Breite von der Herstellerangabe ‘ % 0,3 : <20 . ja
- Abweichung der mittleren Decklénge von der Herstellerangabe % -1,1 ‘ 5 2,0 . ja
- Abweichung der mittleren Deckbreite von der Hersiétlerangabe % 0,5 : <20 ja

2. DIN EN 539-1 - Wasserundurchlissigkeit

Priifverfahren 2 - Anforderungsstufe 1 |
- Mittelwert des Undurchldssigkeitskoeffizienten 0,60 =08 P Ja

- Gréfter Einzelwert des Undurchléssigkeitskoeffizienten 0,800 < 0,85 - ja
3. DIN EN 538 - Biegetragfihigkeit

- Bruchlast | kN 4,433 > 1.2 ja
4. DIN EN 539-2 - Frostwiderstandsfahigkeit

- Verfahren E 150 Frost-Tau-Wechsel 1 bestanden| > 150 . ja
5. DIN EN 1304 - Kennzeichnung kodiert oder Kiartext vorhanden komplett ja

Die Entnahme, die Vorbereifung der Proben und die Durchfiihrung der Prifung erfolgte entsprechend der
DIN EN 1304 und zugshériger DIN EN Prifnormen.

Die Einzelergebnisse sind dem volistindigen Prifbericht-Nr.: 1135/15 zu entnehmen.
Die werkseigene Produktionskontrolle entspricht den Anforderungen der DIN EN 1304,
Die Anforderungen nach DIN EN 1304 sind erfillit.

Dipl.-Ing. F. Pohle
Leiter Gliteschutz Ziegel e. V.
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